Formstucke

Konstruktionsmerkmale Flanschiibergangsstiick
e Nach EN 545 FFR-Stiick
e Betriebsdruck MOP (PN) 16 Nr. 8550

e Aus Sphéaroguss, epoxy-pulverbeschichtet
¢ Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16

¢ Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10
Z
DN DN 1 L Gewicht
65 50 200 9,0
50 200 7,4
Y 65 200 8,2
50 200 8,1
100 65 200 8,8
80 200 9,5 L
65 200 19,0
125 80 200 10,7
100 200 11,4
80 200 12,2
150 100 200 16,7
125 200 14,1
100 300 18,6
200* 125 300 20,0
150 300 22,0
100 300 22,0
250 150 300 27,0
200" 300 30,5
250+ 125 300 41,0
100 300 35,0
150 300 37,0
200 200" 300 35,5
250" 300 41,0 . -
’ * auch mit Bohrung nach EN 1092-2 | PN 16 erhaltlich
228 (;350(())* 288 2‘11’8 (bei Bestellung bitte angeben)
500 300 600 1 16’0 * nur PN 16 erhéltlich
400 600 129,0
Konstruktionsmerkmale Flanschb6gen 45°
e Nach EN 545 FFK-Stiick 45°
e Betriebsdruck MOP (PN) 16 Nr. 8540

e Aus Sphéaroguss, epoxy-pulverbeschichtet
¢ Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16
e Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10

DN b Gewicht
50 150 9,0
65 165 12,0
80 130 9,5
100 140 11,5
125 150 14,6
150 160 18,7
200" 180 27,5
250 350 80,0 ) . »
300 400 112,0 (bae??ersrzglEzgrg:*tl?enaancghegeNn; 092-2 | PN 16 erhaltlich
D 2/2 Sémtliche Abbi!dungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg)
sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.





